{’ STEINBEIS

PAPIER
FICHE TECHNIQUE
Steinbeis Select (format)
Matiére premiére 100 % papiers de récupération (issus de la collecte sélective des ménages), aucun
utilisée blanchiment au chlore durant le procés de production
Ecolabels Ange Bleu, EU Ecolable
Grammaget [g/m?] (ISO 80+ 90 + 100 115+ 130 + 150 +
536) 25% 25% 25% 25% 25% 25%

Volume [cm?/g]

(ISO 534) 1,0£0,1 1,0+ 0,1 1,0+ 0,1 1,0+ 0,1 1,0+ 0,1 1,0+ 0,1
Opacité t [%]

(1502471) 96 + 2 97 +2 98 +2 98 +2 98 +2 98 +2
Brillance (Gardner 75°) 25+3 25+3 25+3 25+3 28+3 28+3
ISO-Blancheur [%]

(IS0 2470-2)(D65_10°) S22 8212 822 822 8212 82+2
Blancheur CIE [%]

(ISO 11475) 9+5 99+5 9+5 99+5 99+5 99+5
Résistance au

viellissement Groupe LDK 12 - 80 = plusieurs siécles

(DIN 6738)
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{’ STEINBEIS

PAPIER
FICHE TECHNIQUE
Steinbeis Select (bobine)
Matiére premiére 100 % papiers de récupération (issus de la collecte sélective des ménages), aucun
utilisée blanchiment au chlore durant le procés de production
Ecolabels Ange Bleu, EU Ecolable
Grammaget [g/m?] (ISO 80+ 90 + 100 115+ 130 + 150 +
536) 25% 25% 25% 25% 25% 25%

Volume [cm?g]

(ISO 534) 1,0£0,1 1,0+ 0,1 1,0+ 0,1 1,0+ 0,1 1,0+ 0,1 1,0+ 0,1
Opacité t [%]

(1502471) 96 + 2 97 +2 98 +2 98 +2 98 +2 98 +2
Brillance (Gardner 75°) 25+3 25+3 25+3 25+3 28+3 28+3
ISO-Blancheur [%]

(IS0 2470-2)(D65_10°) S22 8212 822 822 8212 82+2
Blancheur CIE [%]

(ISO 11475) 9+5 99+5 9+5 99+5 99+5 99+5
Résistance au

viellissement Groupe LDK 12 - 80 = plusieurs siécles

(DIN 6738)

Stand: August 2025
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